
 

 

 

 

Rokryl N4 
 

CHEMISCHE 

BEZEICHNUNG 

Mischung 

 

TECHNISCHE 

ANFORDERUNGEN Aussehen ................................................klebrige Flüssigkeit, weiß 

                                                                          bis hellcremefarben 
 Trockene Substanz, %(m/m) ...............................................48 ÷ 52 
 Produkt-pH ........................................................................6,0 ÷ 8,0 

 

INFORMATIONSANGABEN 
Gefrierpunkt, °C...................................................................... ca. 0 

 Wasserlöslichkeit ................................................................. löslich 
 Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml.............................. 1,04 
 Dynamische Viskosität  

in einer Temperatur von 20°C, mPa·s..................................ca. 300 
 

ANWENDUNG 
Rokryl N4 wird als Bestandteil von selbstglänzenden 

Schuhcremes und anderen verwendet. 

 


