
 

 

 

 

ХИМИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 

Смесь 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид................... однородная жидкость с консистенцией сиропа 

светло-коричневого цвета 

 рН аналитического раствора (10 г/дм
3
) ........................................ 3,4 ÷ 3,9 

 Дубильные вещества, % (m/m) ................................................. мин. 42 ± 1 

 Недубильные вещества, %(m/m) ...................................................макс. 14 

 Летучие вещества, % ......................................................................макс. 58 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Растворимость в воде:  ................................................................... полная 

 Другие растворители .......................................................... спирты (слабо) 

 Плотность при температуре 20°С,  г/мл ..................................... около 1,2 

ПРИМЕНЕНИЕ Используется в качестве замены синтетических препаратов с 
отбеливающими свойствами, рекомендованное для шкур, полученных 
в процессе хромового и растительного дубления. 
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