
 

 

 

 

ХИМИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 

Смесь 

  

НАЗВАНИЕ INCI - 

  

НОМЕР CAS - 

  

ФУНКЦИЯ - 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид ..................... эмульсия от бежевого до коричневого цвета, 
допускается расслоение 

 Вода, %(m/m) .................................................................................. макс. 20 

 Содержание эмульгированных компонент 
относительно сухого вещества, % (m/m) ....................................... мин. 65 

 рН 10% водной эмульсии в пересчете 
на сухое вещество ......................................................................... 6,6 ÷ 8,5 

 Содержание анионных активных веществ в пересчете на 
-SO3Na относительно сухого вещества , %(m/m) ....................... 0,5 ÷ 1,2 

 Способность эмульгирования, степень шкалы ....................................... 2 

 Стабильность эмульсии через 2 ч, степень шкалы………………..мин. 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Растворимость в воде ............................... образует молочные эмульсии 
типа масла в воде 

 Плотность при температуре 20°С, г/см
3
 ............................... 1,000 ÷ 1,005 

 Температура затвердевания,  °C ................................................... ниже -5 

 Температура воспламенения, °C ............................................... выше 100 

ПРИМЕНЕНИЕ Продукт используется для основного жирования всех типов кож 
хромового и комбинированного дубления, в частности, кож для 
одежды, перчаток и верха обуви. 
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