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NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Informacje podane sq w dobrej wierze, w oparciu o naszq aktualng wiedze | doswiadczenie.
Zgodno$¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejszq specyfikacjq oraz przydatnos$é wyrobu do

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy
(Masa reakcyjna fosforanu p-tert-butylofenylo-di-fenylowego i fosforanu
bis (p-tert-butylofenylo) fenylowego i fosforanu trifenylowego)

Dodatki smarne (AW/EP)

Wyglad zewnetrzny w temp. 20-25°C ...........ooovvrvvneeeennnn. klarowna,

klarowna ciecz
Liczba kwasowa, MgKOH/g.........ccccoriiiiiiiiiiiiieeeee max. 0,1
GestoSE W 25°C, g/ML....iiiiiiiiicce e, 1,14-1,19
Lepkos$¢ kinetyczna w 40°C, MM2/S.......ccouveeeeeeeceneennen. 28,8-35,2
Zawarto$€ wody, % (M/M)...ceeiiiiiiiiiiiie e max. 0,1
Temperatura zaptonu, °C...........cccovimiiiiiiiieeeeeeeee e, min. 230
ZaWartoSC fOSTOrU .. ... 8,3

Dodatek typu AW/EP stosowany do srodkéw smarowych opartych
na bazach olejow mineralnych, olejow poliestrowych (POE) i poli-
a-olefin (PAO). Znajduje zastosowanie w olejach sprezarkowych,
przektadniowych, turbinowych, smarach wysokotemperaturowych,
a takze w pltynach hydraulicznych i ptynach do obrébki metali.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4

zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury bedgceych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pce.rokita.pl



