ROKITA

CHEMISCHE Butanol, propoxyliert und ethoxyliert
BEZEICHNUNG
CAS-NUMMER 9038-95-3
TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild bei 25 °C ........................ Homogene
ANFORDERUNGEN Flussigkeit, farblos bis gelb
Wasser, % (IM/M) ..o max. 0,08
(ASTM D4672-18)
Saurezahl, Mg KOH/g ......coooeiiiiii e, max. 0,1
(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)
Kinematische Viskositat bei 40 °C, mm2/s .......cc.cccvvvvveeeeee. 41 -55
(ASTM D445-15)
Kinematische Viskositat bei 100 °C, mm2/s ................... 8,5-13,5
(ASTM D445-15)
INFORMATIONSANGABEN
ISO VG 46
Molekulargewicht, g/mol ..o ~1075
ViSKOSIHAISINAEX ..ovvveiiiiiiiiiiece e ~210
Flieldtemperatur, °C .........cccvviiiiiiiiieiereieieeevereveeee e ee e e <(-43)
Zindtemperatur, °C ... >240
Trubungstemperatur, °C ... 59
Funktionalitat ... ~1
Dichte bei 20 °C, g/Ml ..oooeiiieeeeee e 1,03
Brechungsindex bei. 20 °C ... 1,455

Das Produkt enthalt keine Antioxidantien.

ANWENDUNG Rokolub 50-B-46 ist ein Produkt mit hohem Viskositatsindex,
welches sich gut im Wasser mit einer Temperatur von 20 °C
auflésen lasst und als synthetisches Basis6l vom Typ PAG zur
Formulierung hochwertiger Schmierstoffe verwendet wird.
Einsatzbereiche: Schmierdl fir Industriegetriebe, Komponente zur
Herstellung von Bearbeitungsflissigkeiten fir Metalle und
Prozessflussigkeiten.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung
angegeben. Die Ubareinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spezifikation sowie die Eignung des Produkts fdr die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch
P Sowis dle Higning e 9 nelung = 56-120 Brzeg Dolny
geprift werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Polsk
. h ' ’ olska
Spezifikation verzunehimen, welche die Folge des technologlschen Fortschritts sowie der Verbesserung

des Produkts durch den Hersteller sind. www.pcc.rokita.pl
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