ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Butanol, propoksylowany i etoksylowany

NUMER CAS 9038-95-3
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C ........ccceeeennee jednorodna ciecz,
TECHNICZNE bezbarwna do zotte;
ViYL Yo E= I o (1171 1) P max. 0.08
(ASTM D4672-18)
Liczba kwasowa, mg KOH/Q ..., max. 0.1
(ASTM D7253-16, btekit bromotymolowy)
Lepkosé¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s ................ 413 — 506
(ASTM D445-15)
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s .................. 71-93
(ASTM D445-15)
DANE INFORMACYINE  ISO VG ..ottt e e 460
Masa czgsteczkowa, g/mol ........ccooeeiiiiiiiiiiii s ~3500
WSKaZNIK [€PKOSCI ....uvueeeiiiiiiiiiiiiiiiiieee e ~255
Temperatura ptyniecia, °C ............ceiiiii e, <(-35)
Temperatura zaptonu, °C ...t >220
Temperatura zmetnienia, °C ... ~50
FUNKCYJNOSC....ooiiiiiieee e ~1
Gestosé w temp. 20°C, g/ML ..ooeiiiieiiiee e 1,05

Wyrob zawiera antyutleniacze bez BHT.

ZASTOSOWANIE Rokolub 50-B-460 jest produktem o wysokim wskazniku lepkosci,
rozpuszczalnym w wodzie, stosowanym jako syntetyczny olej
bazowy typu PAG do formulacji wysokiej jakosci srodkéw
smarowych.

Aplikacje: komponent do produkcji cieczy obrobczych metali i
ptynédw procesowych. Jako olej bazowy do przektadni
przemystowych oraz w przemysle tekstylnym.
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