ROKITA

CHEMISCHE BEZEICHNUNG  Butanol, propoxyliert und ethoxyliert

CAS-NUMMER 9038-95-3
TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild bei 25°C ..........cccocvevivennanenn. homogene
ANFORDERUNGEN Flussigkeit, farblos bis gelb
Wasser, % (IM/M) ..o max. 0,08
(ASTM D4672-18)
Saurezahl, Mg KOH/g ..., max. 0.1
(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)
Kinematische Viskositat bei 40°C, mm2/s ............cccuueee. 413 - 506
(ASTM D445-15)
Kinematische Viskositat bei 100°C, mm2/s ...........cccccuvnnes 71-93
(ASTM D445-15)
INFORMATIONSANGABEN ISO VG o 460
Molekulargewicht, g/mol .............oovviiiiiiiiiiiieiiiee e, ~3500
ViSKOSHAISINAEX ..ovvveieiiiiiiiieeecce e ~255
Flieldtemperatur, °C ... <(-35)
Zindtemperatur, °C ........cccciiiiii >220
Trubungstemperatur, °C ... ~50
Funktionalitat.............ccoooiiiiiiii e, ~1
Dichte bei 20°C, g/ML ...ooveiiiee e 1,05

Das Produkt enthalt Antioxidantien ohne BHT.

ANWENDUNG Rokolub 50-D-460 ist ein wasserlosliches Produkt mit hohem
Viskositatsindex, das als synthetisches Grundél vom Typ PAG zur
Formulierung hochwertiger Schmierstoffe verwendet wird.
Einsatzbereich: eine Komponente zur Herstellung von
Metallbearbeitungs- und Prozessflussigkeiten. Als Grunddl fur
Industriegetriebe und in der Textilindustrie.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung PCC Rokita SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Polska
Spezifikation vorzunehmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung -

des Produkts durch den Hersteller sind. www.pce.rokita.pl

angegeben. Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spozifikation sowie die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch
gopruft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen



