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ROKITA

ROKOPOL MS5215

NAZWA CHEMICZNA Dyspersja  kopolimeru  styren-akrylonitryl ~w  reaktywnym
oksyalkilenowanym triolu

NUMER CAS -
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C ......coooviveeiiiiiii e Biata,
TECHNICZNE nieprzezroczysta ciecz
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q ........ccccccuvviniiinininiiinininnnn. 29-32
(ASTM D4274-16, met. D)
Woda, % (IM/M) oo e max. 0.08
ASTM D4672-12)
Liczba kwasowa, mg KOH/g ...................... max. 0.1 (ASTM D7253-16
btekit bromotymolowy)
Lepko$¢ dynamiczna w temp. 25°C, mPas ................. 1200 - 1500
(ASTM D4878-15, met.A)
Czedci state, % (M/M) ™ i, ~ 15 (MB-0107)
* - parametr oznaczany na zyczenie klienta
DANE INFORMACYJINE  Gesto$¢ w temp. 25°C, /Ml ..oooiiiiiiiiiiicceeeee e ~1.025
Temperatura zaptonu, “C ........ccccceeeiiiiiiee e powyzej 200
Wyréb zawiera antyutleniacze bez BHT
ZASTOSOWANIE Do produkcji blokowych i formowanych elastycznych pianek

poliuretanowych typu High Resilience — wysokoelastycznych.

PCC Rokita SA

Informacje podane sg w dobrej wierze, w oparciu o naszq dktualng wisdzg | doswiadczenie. ul. Sienkiewicza 4

Igodnosd parametrow dostarcronego wyrobu 2 niniajszg specyfikacjq oraz preydatnosd wyrobu do
zamierzonego zastosowania powlinny byé sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Delny
Zastrzeqa slg prowo do wprowadzania zmian do niniejsze) broszury badgeych skutkierm postgpu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przaz producenta. www.pee.rokita.pl




