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ROKITA

ROKOPOL G1000

CHEMISCHE Polyetherpolyol, Polyoxyalkylentriol auf Glycerinbasis
BEZEICHNUNG
CAS-NUMMER 25791-96-2
TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild bei 25°C .. homogene, klare Flissigkeit
ANFORDERUNGEN Hydroxylzahl, mg KOH/Q ........coovveiveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieninnns 155 - 165
(ASTM D4274-16, met. D)
Saurezahl, Mg KOH/Q ....oviiiiiiiiiiee e max. 0,10
(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)
Wasser, % (IM/M) ... e max. 0,10
(ASTM D4672-18)
Platin-Cobalt-Farbzahl .......................cccoe . max. 50
(ASTM D1209-05(2019))
Dynamische Viskositat bei 25°C, mPas* ........................ 200 — 300

(ASTM D4878-15, met. A)
* Dieser Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt.

INFORMATIONSANGABEN  MolekulargeWiCht .............ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinennnnnnnn ~1000
Dichte bei 25°C, @/Ml ...ovviiiiiiieeeie e ~1,020
Zindtemperatur, °C ... Uber 230
Gehalt Nat+ + K+, Mg/l oo max. 5

Das Produkt enthalt Antioxidantien ohne BHT.

ANWENDUNG Zur  Herstellung von  steifen  Polyurethanschaumstoffen,
Einkomponenten-Schaumstoffen und anderen Kunststoffen.

Informationen w?rdon im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung PCC Rokita SA
angegeben. Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spozifikation sowie die Eignung des Produkts flr dbo}:oobslchtigto Anwendung sollen vor Gebrauch 56-120 Brzeg Dolny
gepruft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Polska

Spezifikation vorzunehmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung
des Produkts durch den Hersteller sind. www.pcc.rokita.pl
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