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ROKITA

ROKOPOL G500

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy

NUMER CAS 25791-96-2
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C............cooiiinn. jednorodna,
TECHNICZNE klarowna ciecz
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g............ccvovievinnnn.. 290 - 310
(ASTM D4274-16, met. D)
Liczba kwasowa, mg KOH/g .........cccceeeiii max. 0,10
(ASTM D7253-16, bfekit bromotymolowy)
Woda, % (M/M) i max. 0,10
(ASTM D4672-18)
Barwa w skali Hazena ...........ooccviieiiiiiiiiiee e, max. 50
(ASTM D1209-05(2019))
Lepkos¢ dyn. w temp. 25°C, mPas™ .........cccccevviiniiienenns 240 - 340

(ASTM D4878-15, met. A)
* parametr oznaczany na zyczenie klienta

DANE INFORMACYJINE = Masa CZgStECZKOWA ........iiiiiiiiiiieeece e ~560
Gestosé wtemp. 25°C, g/Ml ..oveeeiieiiiiieee e, ~1,040
Temperatura zaptonu, °C ..., powyzej 200
ZawartoS€ Na+ + K+, Mg/l .....ooevvviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee max.5

Wyréb zawiera antyutleniacze bez BHT

ZASTOSOWANIE Do produkcji sztywnych pianek poliuretanowych, pianek
jednokomponentowych (OCF) oraz innych tworzyw sztucznych.

Infarmacje podane sq w dobrej wierze, w oparciu o naszg aktudlng wiedsg | doswiodezenia. PCC Rulr:itl:l SA
Igodnosd parametrow dostarcronego wyrobu 2 niniajszg specyfikacjq oraz preydatnosd wyrobu do ul-Sienkiewicza 4
zamierzonego zastosowania powlinny byé sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Delny
Zastrzeqa slg prowo do wprowadzania zmian do niniejsze) broszury badgeych skutkierm postgpu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przaz producenta. www.pee.rokita.pl




