ROKITA

CHEMISCHE Polyetherpolyol, blockig-statistisches Copolymer von Ethylenoxid

BEZEICHNUNG und Propylenoxid auf Glycerinbasis
CAS-NUMMER 9082-00-2

TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild bei 25°C ....................... Flussigkeit frei

ANFORDERUNGEN von mechanischen

Verunreinigungen, schillernd

Hydroxylzahl, mg KOH/Q ..o 31-36

(ASTM D4274-16, met.D)

Wasser, % (IM/M) ....uuvveiiiiiiiiiiiiiiiieireeeeeee e max. 0,10

(ASTM D4672-18)

Saurezahl, mg KOH/Q ......oeviiiiiiiiiei e max. 0,10

(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)

Dynamische Viskositat bei 25°C, mPas *................. 1250 — 1550

(ASTM D4878-15, met.A)
* - Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt

INFORMATIONSANGABEN
Molekulargewicht ..............cccc ~5000
Dichte bei 25°C, g/Ml .....eovviiiiiie e ~1,090
Zandtemperatur, °C ......ooovviiviii Uber 250
Dynamische Viskositat bei 20°C, mPas™ ............cccccoovviiinen. ~1600

Das Produkt enthalt Antioxidantien ohne BHT.

ANWENDUNG Zur Herstellung von Polyurethan-Weichschaumstoffen vom Typ
Soft, Hyper Soft mit breitem Dichtebereich und hoher
ScorchBestandigkeit, thermoplastischen Schaumstoffen und las
Zusatz zur Herstellung von HR-Schaumstoffen als Cell Opener.

Informationen werden im guten Glauben, noch unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung
angegeben. Die Ubareinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spezifikation sowie die Eignung des Produkts fdr die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch

P e Hgning e 9 neung 56-120 Brzeg Dolny
geprift werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Polska
spezification vorzunahmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbasserung

des Produkts durch den Hersteller sind. www.pcc.rokita.pl
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