ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Butanol propoksylowany

NR CAS 9003-13-8
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C ..........cccee.. jednorodna ciecz,
TECHNICZNE bezbarwna do zéttej
Liczba kwasowa, mg KOH/Q ......ccoevvviiiviiiiiiiiiiiiiiieieeiieeee max. 0,1
(ASTM D7253-16, bfekit bromotymolowy)
Woda, % (M/M)...cooi max. 0,08
(ASTM D4672-18)
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s........ccccceunnnnnn. 25 - 36
(ASTM D445-15)
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s.................. 49 -7,6
(ASTM D445-15)
DANE INFORMACYINE  ISO VG...uuiii ittt ettt et e e e e e e eeeeen o 32
Masa CzgSteCZKOWA.........coueiiiieiiee e e e e ~750
Wskaznik 1epKOSCi ......ccovvvvviiiiiiii ~180
Temperatura ptyniecia, °C.........cooiiiiiiiiiie <(-43)
Temperatura zaptonu, °C.........coevviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e, >210
FUNKCYJNOSC...cooiiiiee e e e ~1
Gestosé w temp. 20°C, g/Ml oo 0,99
Wspodtczynnik zatamania swiatta w temp. 20°C...................... 1,446

Wyréb zawiera antyutleniacze bez BHT.

ZASTOSOWANIE Rokolub® P-B-32 jest produktem o wysokim wskazniku lepkosci,
nierozpuszczalnym w wodzie, stosowanym jako syntetyczny olej
bazowy typu PAG do formulacji wysokiej klasy s$rodkow
smarowych. Aplikacje: olej smarowy do kompresorow itozysk, jako
olej bazowy do ptynéw hydraulicznych.
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