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ROKOPOL MS5220

CHEMISCHE Dispersion des  Styrol-Acrylnitril-Copolymers  in  reaktivem

BEZEICHNUNG alkoxyliertem Triol
TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild bei 25°C ..........ccccccueveiiierennne, Weille
ANFORDERUNGEN undurchsichtige Fliissigkeit
Hydroxylzahl, mg KOH/Q ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisnssenseeeeeeen 28-32
(ASTM D4274-16, met. D)
Wasser, % (IM/M) .o max. 0,08
(ASTM D4672-18)
Saurezahl, mg KOH/Q ......oooiiiiiiiieee e, max. 0,1
(ASTM D7253-16, Bromthymolblau)
Dynamische Viskositat bei 25°C, mPas..................... 1400 —2000
(ASTM D4878-15, met. A)
Festkorper, % (M/m)* ... 19-21
(MB - 0107)

* Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt

INFORMATIONSANGABEN
Dichte bei 25°C, g/Ml ..o ~1.03
Zandtemperatur, °C ... Uber 200
Das Produkt enthalt Antioxidantien ohne BHT.

ANWENDUNG Zur Herstellung von hochelastischen Block- und
Formweichpolyurethanschaumen mit hoher Belastbarkeit (High
Resilience).

Informationen werden im guten Glauben, noch unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung
angegeben. Die Ubareinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spezifikation sowie die Eignung des Produkts far dla"hsubslchtbgta Anwendung sollen vor Gebrauch 56-120 Brzeg Dolny
geprift werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Polska

Spezification vorzunahmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbasserung

des Produkts durch den Hersteller sind. www.pcc.rokita.pl

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4




