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Chemstat® HTSA #18-20M
NAZWA CHEMICZN A e e e e e e Oleamidy
NUMER CA S e e e e 301-02-0
FUNKCJIE e Srodek smarowy, poslizgowy
DANE TECHNICZNE  Warto$€ KWasOWa.........ouiuieieiiiieeiieeeeeee e eeee e 1 Maximum
Barwa (Skala Grandera)...........cccooeviiiiiiiiiiiiiiiies 2 Maximum
CzystoSE amidu, Yo.......c.vvvveeeiiiiieeee et 98 Minimum
Temperatura topnienia, °C.........ccoe i 68-78
WO, D0..ceeeeiiiiiiiee e e e e eeeaaaaas 0.5 Maximum
DANE Wyglad @25°%C... ..o Granulki
INFORMACYJNE Rozpuszczalno$E w wodzie...........oooeviviiiiiiieninenns Nierozpuszczalny
WartoSC JOAOWAL. ......ueeiiie e 87
ZASTOSOWANIE Chemstat® HTSA#18-20M jest przeznaczony do modyfikacii
wiasciwosci powierzchni folii LDPE i PP. Pierwszorzedowe amidy
Chemstat® stosowane sg jako srodki poslizgowe i Srodki

zapobiegajgce sklejaniu w poliolefinach i innych polimerach. Dziatajg
poprzez migracje na powierzchnie polimeru, gdzie wywierajg dziatanie
smarujgce.

INFORMACJE FDA Chemstat® HTSA#18-20M posiada aprobate organizacji US-Food and
Drug Administration (US-FDA) wymienione w nastepujgcych sekcjach:

175.300, 181.28,
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Informacje podane sq w dobrej wierze, w oparciu o naszq aktualng wiedze | doswiadezenie, ::glcdrrm::t;n;
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Zastrzeqa sig prowo do wprowadzania zrmian do niniejsze) broszury bedgeych skutkiam postgpu United States of America

technologicznege oraz ulepszania produktu przez producenta.




