ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy

NR CAS 9003-11-6
WYMAGANIA Barwa w skali HAzena .........ccccovviiiiiiiiiieeiiiiieeeeee e max.50
TECHNICZNE (ASTM D1209-05, (2019))
Woda, % (M/M)..eeiiiiiiiiiiieii e max. 0,2
(ASTM D4672-18)
PH (IM/M) e reeeanas 6,5-7,5
(EN1262:2004, 1% r-r woda:izopropanol (6:4))
Temperatura zmetnienia, *C........ooiiiiiiiiiiieieeee e 9-13
(MB0016, met. A, 10% r-r wodny)
Temperatura zmetnienia, °C.........cccccooeiii, ~13
(EN1890:2006, met. A, 1g probki + 100g wody)
Temperatura zmetnienia, °C.......cccccccvvvvvviiie ~35
(EN1890:2006, met. D, 10% r-r BDG)
Lepkosé dynamiczna w temp. 25°C, mPas ..................... 600 — 900
(ASTM D4878-15, met.A)
DANE INFORMACYJINE  Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C .......cccccoeeenne jednorodna ciecz
Gestos¢ w temp. 25°C, g/Ml ..oeeeiiiiiiiie e 1,02
Temperatura zaptonu, °C........cccocciiiiiiiiiiiiiaeaaes >200
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s................ 288 — 352
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s.................. 45 - 57

Wyréb nie zawiera antyutleniaczy.

ZASTOSOWANIE Rokolub DE4010 jest kopolimerem tlenku propylenu i etylenu.
Poprawia wtasciwosci smarne formulacji. Znajduje zastosowanie
jako srodek niskopienny oraz emulgator.
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