ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy

NUMER CAS 9003-11-6
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C ... jednorodna
TECHNICZNE klarowna ciecz
Woda, % (M/M) .o max. 0,1
(ASTM D4672-18)
Barwa w skali Hazena ............c.oooe oo eeeececcccecies max. 100
(ASTM D1209-05 (2019))
Lepkos¢ dyn. w temp. 40°C, mPas .......cccccceeevnnirnnnnnns 275 - 310
(ASTM D4878-15, met. A)
DANE INFORMACYJINE  Gestoséwtemp. 25°C, g/ml... . ..o ~1,08
Liczba kwasowa, mg KOH/g ... max, 0,1
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s ................... 255 -287
Lepkosé¢ kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s ................... 46 — 48
Temperatura zaptonu, °C ..., >200
Klasa czystoSCi ......c..uvveveeeeiiiiiiieee e Min 12/10 (ISO 4406)

Produkt filtrowany na filtrze 10pum
Wyréb zawiera antyutleniacze bez BHT.

Rokolub® 320F posiada certyfikat rejestracji NSF HX-1
dopuszczalny do incydentalnego kontaktu z zywnoscia.

ZASTOSOWANIE Rokolub 320F przeznaczony jest do nastepujgcych zastosowan:
olej bazowy PAG, olej smarujgcy cylindry w wysokocidnieniowych
sprezarkach do produkcji LDPE.

Zmiana oleju smarujgcego musi by¢ konsultowana z dostawca
sprezarki.
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