ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy, kopolimer blokowo-statystyczny tlenku etylenu i
tlenku propylenu na bazie gliceryny

NUMER CAS 9082-00-2
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 25°C .........ccccoviinnnnns Ciecz wolna od
TECHNICZNE zanieczyszczen mechanicznych,
mogaca opalizowaé
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g .............ooiiiiiiiiiiiini, 30-36
(ASTM D4274-16, met. D)
Liczba kwasowa, mg KOH/Q ......cccccoiiiiiiiiiiiiinees max. 0,4
(ASTM D7253-16, biekit bromotymolowy)
Woda, % (M/M) oo, max. 0,1
(ASTM D4672-18)
Lepkosé dynamiczna w temp. 25°C, mPas™ ............... 1200 — 1500

(ASTM D4878-15, met. A)
* parametr oznaczany na zyczenie klienta

DANE Masa CZgSteCzZKOWaA .........ccceeeviiiiiiei e e ~5000
INFORMACYJNE*** Gestose W temp. 25°C, @/MI .oveiveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, ~1,09
Temperatura zaptonu, °C ..........ceveeviiiiieieeeeeeeieieieeeeeeee, powyzej 250
Lepkos¢ dynamiczna w temp. 20°C, mPas™ ...........ccccvveeeeen. ~1600

Wyrob zawiera antyutleniacze bez BHT

*** Niniejsze dane informacyjne nie stanowig wymagan
technicznych i nie mogg by¢ podstawg do reklamaciji.

ZASTOSOWANIE Do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych typu soft, hyper
soft o szerokim zakresie gestosci i duzej odpornosci na ,scorch”,
pianek viscoelastycznych (termoplastycznych) oraz jako dodatek
do produkcji pianek typu HR (wysokoelastycznych) jako ,otwieracz
komoérek” — ,cell opener”.
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